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Las fibras animales 

Seda
Gusano

Pelos 
Cabras
Mohair
Cashmere

Pelos 
Camélidos
Alpaca
Vicuña
Llama  

Lana 
Ovinos

Pelos
Conejos
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Composición química Queratina, 18 
aminoácidos principalmente azufrados  

Propiedades
Termodinámicas
Higroscópicas



Vellón



Lana de 14 micras Lana de 16 micras



Características de la lana 
Formación









Cutícula



Razas y tipos de lana 

Fina 
Merinos y
Derivados
Rambouillet

Media -Carniceras
Caras negras
Suffolk
Hampshire
Caras Blancas 
Dorset
I ĺle d´France

Larga y Carpet
Lincoln
Romney

Cruza
Columbia
Corriedale










